LoxSys

POWER WHEN YL NEED 1T

POLISH

Bloki NexSys® sa przeznaczone do tzw malej trakcji. Sg to b
zbudowane w technologii TPPL (cierikie plyty czystego otowiu)

Dane znamionowe

1. Pojemnos¢ znamionowa Cs/Ce:
2. Napiecie znamionowe:

3. Prad wytadowania:

4. Temperatura znamionowa:

patrz tabliczka znamionowa
patrz tabliczka znamionowa
Cs/5 hlub Ce/6 h

30°C

W odrdznieniu od konwencjonalnych akumulatoréw z ciektym elektrolitem, elektrolit w blokach NexSys pozostaje unieruchomiony w separatorze
AGM. Wewnetrzne ci$nienie gazu regulowane jest zaworem (specjalnym korkiem), co zapobiega gromadzeniu sie tlenu z powietrza i umozliwia
usuniecie nadmiernej ilosci gazdw. Korzystanie zakumulatorow otowiowo-kwasowych sterowanych zaworem wymaga przestrzegania tych samych
zasad bezpieczenstwa, jak w przypadku konwencjonalnych akumulatorow, aby unikna¢ zagrozen zwigzanych z pradem elektrycznym, z wybuchem
gazu powstajacego w procesie elektrolizy oraz — z pewnymi ograniczeniami - ze zragcymi elektrolitami.

Nie wolno nigdy wyjmowaé zaworéw (korkdw) akumulatora. Ten typ akumulatora nie wymaga uzupetniania woda destylowang ani
zdemineralizowana. W przypadku wszystkich blokéw nalezy stosowac¢ elastyczne taczniki, zatwierdzone przez EnerSys®.

ZABEZPIECZENIA

G\IIEBEZPIECZENSTWO N

PRODUKT ZAWIERA: otéw, kwas siarkowy (elektrolit), zwiazki otowiu

Dziata szkodliwie po potknieciu, w kontakcie ze skéra oraz w nastepstwie wdychania. Kwas powoduje powazne oparzenia skory oraz
uszkodzenia oczu. Moze dziata¢ szkodliwie na ptodnos¢ lub na dziecko w tonie matki w przypadku potkniecia lub w nastepstwie wdychania.
Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersig. Moze powodowac raka w przypadku potkniecia lub w nastepstwie wdychania. Powoduje
podraznienia skory oraz powazne uszkodzenia oczu. Kontakt z czesciami wewnetrznymi moze spowodowac podraznienie lub powazne
poparzenia. Dziata szkodliwie na osrodkowy uktad nerwowy, krew i nerki w przypadku dtugotrwatej lub regularnej ekspozycji, po potknieciu
lub w nastepstwie wdychania; dziata drazniaco na oczy, uktad oddechowy i skére. Podczas tadowana akumulatora moze powstawac
wybuchowa mieszanina powietrza z gazem. Skrajnie tatwopalny gaz (wodér). Zagrozenie wybuchem, pozarem lub rozrzutem. Przed uzyciem
zapoznac sie z instrukcja. Nie uzywac przed zapoznaniem sig ze wszystkimi ostrzezeniami. Po uzyciu produktu doktadnie sie¢ wymy¢. Podczas
uzywania produktu nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ wyrobow tytoniowych. Kobiety ciezarne i karmigce piersia powinny unikac kontaktu. Zaktada¢
rekawice ochronne, odziez ochronng, ochrone oczu, ostone twarzy.

Uzywac wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym miejscu. Nie dotykac¢ kwasu, ktéry znajduje sie wewnatrz.
Nie wdychac pytu, spalin, gazu, oparéw ani aerozolu. Przechowywac z dala od zrédet ciepta, Zrédet iskrzenia, otwartego
ognia i gorqcych powierzchni. W PRZYPADKU POLKNIECIA LUB SPOZYCIA: wyptukaé jame ustna, nie wywotywac
wymiotéw. W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z osrodkiem toksykologlcznym lub z lekarzem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA ODZIEZ LUB SKORE (na w’fosy) natychmiast usunac / zdjac¢ wszystkle

zabrudzone ubrania i nie zaktada¢ ponownie przed wypraniem. Optukac skére wodg / pod prysznicem.

W PRZYPADKU PRZEDOSTANIA SIE DO UKLADU ODDECHOWEGO: przenie$¢ osobe na swieze powietrze i

umozliwi¢ swobodne oddychanie. Natychmiast skontaktowac sie z osrodkiem toksykologicznym lub z

lekarzem. W PRZYPADKU PRZEDOSTANIA SIE DO OCZU: ostroznie ptukac woda przez kilka minut.

Ewentualnie zdja¢ soczewki kontaktowe, jesli nie jest to zbyt trudne. Kontynuowac ptukanie.

W przypadku narazenia lub watpliwosci, a takze w razie wystgpienia niepozadanych objawéw;,

uzyskac pomoc lekarska. Przechowywac w zamknieciu, w dobrze wentylowanym

miejscu, zgodnie z przepisami krajowymi i miejscowymi. Chroni¢ przed dzie¢mi.

OSTRZEZENIE: zagrozenie pozarem, wybuchem lub poparzeniem.
Nie demontowac, nie podgrzewac powyzej 60°C i nie spalac.
Wentylowac¢ miejsca uzycia i tadowania.

WYSOKIE NAPIECIE: Ryzyko porazenia pradem.
Qie dotykac nieizolowanych ztaczy.

UWAGA - Nie nalezy uzywa¢ oleju, rozpuszczalnika organicznego, alkoholu, detergentuy, silnego kwasu, silnej zasady ani rozpuszczalnika na bazie
benzyny czy roztworu amoniaku w celu czyszczenia obudowy oraz pokrywy akumulatora. Substancje te moga spowodowac¢ przedwczesne
uszkodzenie obudowy i pokrywy oraz uniewazni¢ gwarancje.

Postepowanie niezgodne z instrukcja oraz wykorzystanie do naprawy czesci innych niz oryginalne powoduje utrate gwarancji.

1. Oddanie do eksploata

Bloki NexSys sa dostarczane w stanie natadowanym. Nalezy sprawdzic¢,
czy blok jest w doskonatym stanie fizycznym.

alarmowego) do zadnej czesci bloku. Moze to spowodowac utrate
réwnowagi poml(-;dzy blokami podczas tadowania, a co za tym idzie
takze utrate pojemnosci, ryzyko zbyt szybkiego wytadowania,
uszkodzenie blokéw oraz uniewaznienie gwarancji na blok NexSys.
Przed pierwszym obcigzeniem natadowac blok (patrz 2.2). taczy¢ ze
Sprawdzié: sobg mozna jedynie bloki o jednakowym stanie natadowania.
1. Czy komora bloku oraz blok sa czyste.
2. Czy blok i przewody s3 dobrze potaczone z zaciskami oraz czy

zachowano prawidtowa polaryzacje.

W przypadku blokéw bezobstugowych nalezy stosowaé specjalny
system oznaczen do gniazd i wtyczek urzadzenia fadujacego, aby
unikna¢ przypadkowego podtaczenia niewtasciwego typu prostownika.
Nie wolno podtaczaé urzadzen elektrycznych (na przyktad: czujnika



Momenty dokrecenia dla srub na koricéwkach przewodéw i facznikach
wyszczegodlniono w tabeli ponizej:

Typ bloku | Standardowy | Moment Adapter Moment
NexSys® | terminal terminala | terminala | dokrecenia
Nm
Nm | Ibfin Nm | Ibfin
12NXS26 | M6 zeniskie 6,8 60 | SAE 6,8 60
12NXS36
12NXS38
12NXS90
12NXS120
12NXS61 | M6 zeniskie 9,0 80 Nie dot.
12NXS85
12NXS86 | 3/8-16" 6,8 60 | SAE 6,8 60
Zenskie
12NXS137 | M6 zeniskie 9,0 80 | Frontowy | 9,0 80
12NXS157 terminal
M6
12NXS166 | M8 zeriskie 9,0 80 | Frontowy [ 9,0 80
12NXS5186 terminal
M6

Standardowa temperatura robocza wynosi 30°C dla pojemnosci Cs/Ce.
Optymalny czas eksploatacji bloku jest uzalezniony od warunkéw
pracy (temperatura i gteboko$¢ wytadowania). Blok jest przeznaczony
do uzycia w temperaturze od +5°C do +45°C, a uzycie bloku w
temperaturze spoza tego okresu wymaga kazdorazowej akceptacji
przedstawiciela EnerSys®. Optymalny czas eksploatacji bloku uzyskuje
sie w zakresie temperatur 25°C - 30°C. Wyzsze temperatury skracajg czas
eksploatacji bloku, a nizsze zmniejszaja jego pojemnos¢. Gorny limit
temperatury, powyzej ktérego blok nie powinien by¢ uzywany, wynosi
+45°C. Pojemnos¢ bloku zmienia sie wraz z temperaturg i znaczaco
spada ponizej+10°C.Optymalny czas eksploatacji bloku jest uzalezniony
od warunkéw pracy (temperatura i gtebokos¢ wytadowania réwne lub
nizsze od 60% DoD pojemnosci znamionowej Cs/Cq). Blok uzyskuje
petng pojemnos¢ po okoto 3 cyklach tadowania i wytadowania.

2.1 Wytadowanie

Nie wolno uszczelnia¢ ani zakrywac zaworéw znajdujacych sie na gérze
bloku.

Potaczenia elektryczne (np. typu wtyczka-gniazdo) nalezy wykonywac
i usuwac przy otwartym obwodzie. Wytadowanie bloku przekraczajace
80% DoD jest uznawane za gtebokie i nie jest dopuszczalne, poniewaz
w znacznym stopniu skraca zywotnos$¢ bloku. Roztadowane bloki
MUSZA by¢ bezzwtocznie tadowane i NIE WOLNO ich pozostawia¢ w
stanie roztadowanym.

Uwaga: ponizsza zasada dotyczy wytgcznie czesciowo roztadowanych
blokow.

Roztadowane bloki mogg zamarzna¢. Gtebokos$¢ wytadowania nie
moze przekroczy¢ 80% DoD. Cykl zycia bloku zalezy od gtebokosci
wytadowania, przy czym im ta gtebokos¢ jest wieksza, tym cykl zycia
krotszy.

Nalezy stosowa¢ nastepujace ustawienia odciecia energii:

« gtebokosc roztadowania 60%- 1,96 V lub

« gtebokosc roztadowania 80% - 1,92V

w przypadku roztadowania pradem w zakresie od I; do lg.

W przypadku nizszego natezenia pradu nalezy sie skonsultowac z
przedstawicielem EnerSys.

2.2 tadowanie

Bloki NexSys® MUSZA by¢ fadowane przy uzyciu prostownikow
zatwierdzonych przez EnerSys. Niespetnienie tego wymogu spowoduje
obnizenie sprawnosci i czasu eksploatacji bloku oraz uniewaznienie
gwarangji. Specjalny profil fadowania opracowany z mysla o blokach
NexSys umozliwia szybkie natadowanie w czasie krotszym niz 3 godziny
przy gtebokosci wyladowania 60% oraz krétkie podtadowania w
zaleznosci od potrzeb, nie uszkadzajgce blokéw.

Bloki NexSys maja niezwykle niska emisje gazéw. Pomimo tego nalezy
zadbac¢ o odpowiednig wentylacje. Nalezy otworzy¢ lub zdja¢ drzwi
wozka, pokrywe skrzyni akumulatora lub ostony komory, w ktorej
zamontowany jest akumulator. W trakcie tadowania w pojezdzie nalezy
otworzy¢ otwory wentylacyjne okreslone przez producenta. Przy
wytgczonym prostowniku podfaczy¢ blok zgodnie z biegunowoscig
(plus z plusem i minus z minusem). Teraz mozna wigczy¢ prostownik.

‘

.3 tadowanie wyrownawcze

Prostownik zatwierdzony przez EnerSys posiada okreslone funkcje,
ktére odpowiadaja za jego natadowanie i fadowanie wyréwnawcze.

‘

. Konserwacja

Elektrolit jest unieruchomiony. Nie ma mozliwo$ci zmierzenia gestosci
elektrolitu. Nigdy nie nalezy usuwac zawordw bezpieczenstwa z
bloku. W razie przypadkowego uszkodzenia zaworu skontaktowac sie
z przedstawicielem EnerSys w celu wymiany zaworu.

Po kazdym wytadowaniu ponownie natadowac blok.
Sprawdzi¢ stan wtyczek i kabli oraz obecnos¢ i stan techniczny
wszystkich pokryw izolacyjnych.

‘

.2 Tygodniowa

tadowac do petna przez 6 godzin przynajmniej raz w tygodniu.
Sprawdzi¢ wzrokowo pod katem sladéw zanieczyszczen i uszkodzen
mechanicznych wszystkich czesci bloku, zwracajac szczegdlng
uwage na wtyczki i przewody do tadowania akumulatora.

Po zakoriczonym fadowaniu wykona¢ odczyty koricowe napigcia, co
wymaga pomiaru i zapisania:

napiecia catego bloku

« napiecia kazdego z blokéw

W razie wykrycia znacznych réznic miedzy blokami albo duzych zmian
w stosunku do wczesniejszych pomiaréw nalezy sie skontaktowac z
serwisem EnerSys.

Jezeli czas wytadowania bloku jest zbyt krotki, sprawdzic:

czy wykonywana praca odpowiada pojemnosci bloku

« ustawienia prostownika.

.4 Roczna

‘

Odkurzy¢ i wyczysci¢ powierzchnie akumulatora.

Polaczenia elektryczne: sprawdzi¢ wszystkie potaczenia (gniazda,
kable i styczniki).

Bloki z terminalami z wktadka: sprawdzi¢ moment mocowania $rub/
wkretéw. Wykonac prébe rezystancji izolacji bloku. Okreslona w ten
sposob rezystancja izolacji bloku nie moze by¢ mniejsza niz50 Qna 1V
napiecia znamionowego. Dla blokéw o napieciu znamionowym do 20V
wartos¢ minimalna wynosi 1000 Q.

4. Pielegnacja bloku

Blok powinien by¢ zawsze czysty i suchy. Ewentualne wycieki nalezy
usungc i zutylizowac w okreslony sposdb.

Po oczyszczeniu naprawic¢ uszkodzona izolacje tacy, tak aby ja chroni¢
przed korozja.



5. Przechowywanie

Producent dostarcza bloki w stanie catkowicie natadowanym. Stan
natadowania maleje wraz z uptywem czasu magazynowania. Wszystkie
bloki traca energie, kiedy sa pozostawione w obwodzie otwartym ze
wzgledu na niepozadane reakcje chemiczne. Predko$¢ wytadowania
nie jest linearna i zmniejsza sie wraz ze spadkiem stanu natadowania.
Duzy wplyw na nig ma takze temperatura. Wysokie temperatury
znacznie skracajg dozwolony czas przechowywania akumulatora.
Zaleca sie, aby catkowicie natadowany blok przechowywaé w
chtodnym, suchym miejscu, idealnie w temp. ponizej 20°C. Maksymalna
zywotno$¢ magazynowa bloku bez koniecznosci kontroli wynosi
2 lata, jedli jest przechowywany w temp. ponizej 20°C; po tym
okresie wymagane jest podtadowanie bloku. W takim przypadku
zaleca sie jednak przeprowadzenie kontroli i otwarcie obwodu
napiecia po 12 miesigcach oraz podtadowanie bloku w razie spadku
OCV ponizej 2,10 V na ogniwo. Blok mozna przechowywa¢ nawet
przez 5 lat bez utraty jego wydajnosci, pod warunkiem kontrolowania
napiecia OCV co 12 miesiecy. Podczas przechowywania w
temperaturach przekraczajacych 30°C akumulator nalezy sprawdzaé
co 6 miesiecy. Na ponizszym wykresie przedstawiono poziom
natadowania akumulatora w funkgji napiecia obwodu otwartego.

POZIOM NALADOWANIA AKUMULATORA W FUNKCJI NAPIECIA OBWODU OTWARTEGO

NAPIECIE NIEOBCIAZONEGO OGNIWA
858288833882 83
POZIOM NALADOWANIA [%]

Miesiace

—5— ao°c —o— 30°C —A— 25°C —A— 20°C

6. Usterki

W przypadku nieprawidtowego dziatania bloku lub prostownika nalezy
sie skontaktowac z przedstawicielem EnerSys. Pomiary, o ktérych mowa
w czesci 3.3, pomoga w rozpoznaniu i usunieciu problemoéw.

7. Utylizacja

Bloki NexSys nadajg sie do recyklingu. Zuzyte bloki nalezy pakowac i
transportowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Zuzyte bloki musza by¢ utylizowane zgodnie z przepisami krajowymi i
lokalnymi przez licencjonowang lub certyfikowang firme zajmujacg sie
recyklingiem blokéw otowiowo-kwasowych.
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